薄壁不锈钢水管原材料基础知识(十一)

----常见的不锈钢标准

不锈钢自20世纪初问世以来，随着它的研究开发和生产技术的不断发展，其标准也在各工业发达国家逐渐建立起来，不锈钢标准的建立、健全，反过来对推动不锈钢生产技术的进步，促进产品质量的提高，发展不锈钢产品的市场贸易，起到极为重要的作用。

11.1、中国国家（GB/T）标准：
· GB/T4237-2007不锈钢热轧钢板和钢带
· GB/T3280-2007不锈钢冷轧钢板和钢带
· GB/T4238-2007耐热钢钢板和钢带

· GB/T1220不锈钢棒
· GB/T8165不锈钢复合钢板和钢带

· GB/T20878-2007不锈钢和耐热钢、牌号及化学成分

· 其它专用不锈钢标准等以及各企业标准

11.2、常用国外标准（国际通用标准）：
· ASTM A240（M）不锈钢钢板（美标）

· ASME A 240（M）不锈钢钢板（美标）

· ASTM A 480（M） 不锈钢钢板（美标）

· JIS4305不锈钢冷轧钢板（日标）

· JIS4304 不锈钢热轧钢板（日标）

· EN10028 压力容器用不锈钢（欧盟）

· EN10088 一般用途薄板、中板及带不锈钢（欧盟）

· 其它欧洲EN系列标准等
11.3、其它：

· 各不锈钢生产企业的企业标准及协议标准

